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Entre o espolio retirado das galerias romanas das Minas de Ouro de
Valongo, pela empreza concessiondria, encontravam-se algumas tibuas
e vigas de madeira completamente enegrecidas que, tudo leva a crer,
teriam sido utilizadas na sua entivaciio.

Foram-me amavelmente cedidos alguns exemplares que me serviram
para a elaboracfio do presente trabalho: determinaciio da esséncia vege-
tal empregada e causas do seu enegrecimento.

A hipétese de carbonizagiio, primeiramente admitida, foi logo posta
de parte aos primeiros ensaios.

Fiz cortes transversais, radiais e tangenciais pelo método de Crowell
(1930) citado por Johansen (1940, p. 104), que foram distendidos e cola-
dos as laminas por meio de albumina-glicerina, sendo alguns imediata-
mente deshidratados e montados em Euparal e os restantes reservados
para ulterior tratamento.

a) ESTUDO HISTOSISTEMATICO

0 exame macroscépico de uma superficie recentemente pulida, nio
obstante a cor retintamente negra, forneceu a primeira indica¢io pre-
ciosa relativa A natureza do material, depois confirmada pelo exame
dos cortes; tratava-se, muito provivelmente, de madeira de carvalho.

Procurei entfo, pelo confronto dos cortes obtidos com outros execu-
tados em lenhos identificados, determinar a espécie. Conclui dever
tratar-se de madeira de Quercus Robur L., espécie que ainda se encon-
tra nas regides norte e centro do pais.

(1) Bolseiro do Instituto para a Alta Cultura no Centro de Ciénclas Naturais da Universidade
do Porto.
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b) ESTUDO HISTOQUIMICO

O simples exame das preparagfes que serviram de base ao estudv
histosistematico mostrou que a coloraciio da madeira era devida a uma
substnci negra que preenchia totalmente o interior das cavidades
celulares e pontuacSes das membranas esqueléticas, as quais se apresen-
tavam completamente descoradas. ,

Uma vez conhecida a espécie n#io foi dificil averiguar as causas do
enegrecimento: como é sabido, & medida que pela actividade do cAmbio
se forman novas assentadas de lenho, as assentadas successivamente
mais antigas deixam de exercer fungdes de conducfio, sendo os seus
elementos impregnados por substancias tinicas que, evitando a sua
putrefacgfo, lhe conferem a conhecida durabilidade. Por outro lado, os
terrenos auriferos, onde foi encontrado o material, sio constituidos por
quartzites com pirites e productos da sua alteragfio, entre os quais se
pode contar o sulfato ferroso, solivel (1).

Teria sido possivelmente o sulfato ferroso que, reagindo com o conte-
do tanico das células, daria o tanato de ferro, negro.

Assim se explica, nfo s6 o perfeito estado de conservacio das madei-
ras, como a sua coloragfo.

Pude verificar experimentalinente éste facto servindo-me de cortes
de lenho recente de carvalho que mergulhei num soluto aquoso de sul-
fato de ferro. Esta ocorréncia parece-me digna de aten¢io pelo interesse
de 6rdem pratica que pode ter no enegrecimento do mobilidrio de cas-
tanho e carvalho.

Foi ainda possivel quebrar a articulagfio do ferro com o tanino mer-
gulhando os cortes em alcool ecloridrico, obtendo-se déste modo uma
descolorag¢fo completa e, apoz previa lavigem em agua, voltar a cora-los
de novo pela simples imers4o no soluto aquoso de sulfato de ferro (comp.
Salazar, 1941, p. 46).

(1) Ao meu prezado colega Dr. Cotelo Neiva fico devendo esta informagao verbal que
muito agradeco.



